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Resultatet kan frit anvendes ved henvisning til denne rapport. Kontakt evt. 
laboratoriet for yderligere oplysninger mm. Rapporten kan desuden lastes ned 
fra Nationalmuseets hjemmeside under Dendrokronologi,  
 
 

Tagkonstruktioner mm. 
 

I alt er undersøgt prøver af egetræ (Quercus sp.) fra 28 

tømmerstykker. Boreprøver og enkelte skiver. Prøverne er 

indsamlet i flere omgange. 16+ udtaget af Kjeld Christensen (KC) 

og Flemming Beyer i 1980’erne, jvf rapport af KC 7. april 1986 

samt håndskrevet notat/oversigt af KC, udateret (begge vedlagt). 

Hertil 12 prøver udtaget af Thomas Bertelsen 2024.  

 

Der er konstateret splintved på 10 prøver. Heraf to med 

Waldkante (træets sidst dannede årring). 

Antal årringe i prøverne varierer mellem 51 og 145. 

 

For statistiske værdier / beskrivelse med mere vedrørende de 

enkelte prøver, se katalog. 
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Prøver fra 26 tømmerstykker er dateret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dateringsdiagram angiver årringskurvens indplacering på en tidsskala. Et 

rektangel repræsenterer årringskurven. Den røde signatur er en tolkning, der 

angiver det beregnede fældningstidspunkt for træet, som den daterede prøve 

stammer fra. 

 

Tolkning: 

Undersøgelsen viser, at 18 tømmerstykker fra tagkonstruktion 

over skib og kor stammer fra træer, der er fældet ca. AD1360.  

 

En prøve udtaget fra døroverligger mellem tårn og skib 

stammer fra et træ, der er fældet efter AD1297. 

 

To prøver udtaget fra tagkonstruktionen i tårnet stammer fra 

træer, der er fældet i begyndelsen af 1500-tallet. 

 

To prøver fra klokkestol stammer fra træer, der er fældet i anden 

halvdel af 1600-tallet. 

s
ig

n
a

tu
r

k
e

rn
e

v
e

d

s
p

li
n

tv
e

d

k
e

rn
e

v
e

d
 i
k
k
e

 m
å

lt

s
p

li
n

tv
e

d
 i
k
k
e

 m
å

lt

fæ
ld

e
t 

e
ft

e
r

fæ
ld

e
t 

m
e

ll
e

m

bygningsdel

kalenderår

Søborg kirke, Norsjælland, tagkonsttruktioner mm.

AD1450AD1150 AD1750

Dør - skib/t 22855019 after AD1297

Klokkestol 22853019 after AD1640
22853029 AD1666-81

Skib 22851039 after AD1319

22851049 after AD1320

22851029 after AD1347

22851019 AD1343-58
22850169 AD1349-64

Tårn 22852029 AD1491-1506
22852019 AD1509-24

kor 22850069 after AD1302
22850019 after AD1315

22850029 after AD1317

22850119 after AD1335

22854019 after AD1347
22850039 AD1347-62
22850139 AD1346-61

22850049 AD1349-64

22854029 AD1345-60
22854039 AD1352-67

22850159 after AD1360
22850059 AD1352-67

22850109 AD1347?

22850089 AD1441-56
22850129 after AD1701

22850149 AD1756?

ca. AD1360

ca. AD1360
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Tre prøver fra tagkonstruktion i kor stammer fra træer, der er 

fældet i hhv. 15. århundrede og 18. århundrede. 

 

Der er beregnet en middelkurve på 262 år for 19 tømmerstykker, 

2285m001, som dækker perioden AD1086 – 1347. 

 

 
 

Kryds-datering absolut 

Årringskurverne er søgt dateret ved hjælp af relevante grund - og 
referancekurver for egetræ fra det sydlige Skandinavien. 
(se tabel) 
 

 

kurver  - 2285m001  

     

-        start dates AD1086  

-        dates end AD1347  

     

OestDK01 AD452 AD1997 6.61 Østdanmark 

9i456785 109BC AD1986 5.71 Danmark vest 

 
 
Tabel: Absolut datering. t-værdier for kryds-datering med grund- og referencekurver. 
 For t-værdier se Baillie & Pilcher, 1973. 

 
Anvendt splintstatistik for egetræ: 20 [-5, +10 
 
For t-værdi:  
Baillie, M.G.L. & J.R.Pilcher, 1973: A simple cross-dating program for tree-ring 
research. Tree-Ring Bulletin 33, pp. 7-14. 
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Beregning af middelkurve 
 

Mean sequence - 2285m001 
 
Dated AD1086 to AD1347 
 
Contains the following files 
22850019.d dated AD1217 to AD1299 of type R 0 N  
22850029.d dated AD1251 to AD1301 of type R 0 N  
22850039.d dated AD1258 to AD1334 of type R 2 N  
22850049.d dated AD1203 to AD1336 of type R 2 N  
22850059.d dated AD1236 to AD1344 of type R 7 N  
22850069.d dated AD1203 to AD1286 of type R 0 N  
22850109.d dated AD1268 to AD1347 of type R 12 !  
22850119.d dated AD1255 to AD1319 of type R 0 N  
22850139.d dated AD1268 to AD1335 of type R 4 N  
22850159.d dated AD1245 to AD1345 of type R 0 N  
22850169.d dated AD1242 to AD1347 of type R 13 N  
22851019.d dated AD1249 to AD1340 of type R 12 N  
22851029.d dated AD1261 to AD1331 of type R 0 N  
22851039.d dated AD1236 to AD1303 of type R 0 N  
22851049.d dated AD1229 to AD1304 of type R 0 N  
22854019.d dated AD1257 to AD1331 of type R 0 N  
22854029.d dated AD1285 to AD1336 of type R 6 N  
22854039.d dated AD1253 to AD1340 of type R 3 N  
22855019.d dated AD1086 to AD1281 of type R 0 N 

 
 
 
 
 

A6694 Katalog: 
 
 
 

Prøver indsamlet i 1980’erne 
 
22850019 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 3 spær S  løs klods DS 2592 nr 24 
Raw Ring-width QUSP data of 83 years length 
Dated AD1217 to AD1299 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 169.12   Sensitivity 0.22 
Interpretation:  after AD1315 
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22850029 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 2 spær N  DS 2635 
Raw Ring-width QUSP data of 51 years length 
Dated AD1251 to AD1301 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 223.67   Sensitivity 0.21 
Interpretation: after AD1317 
 
22850039 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 3 spær N DS 2636  pr 9 
Raw Ring-width QUSP data of 77 years length 
Dated AD1258 to AD1334 
2 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 157.71   Sensitivity 0.23 
Interpretation: AD1347-62 
 
22850049 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 1 bindbjælke  DS 2639 pr 11+13 
Raw Ring-width QUSP data of 134 years length 
Dated AD1203 to AD1336 
2 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 161.38   Sensitivity 0.19 
Interpretation: AD1349-64 
 
22850059 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 1 spær S DS 2640 pr 15+16 
Raw Ring-width QUSP data of 109 years length 
Dated AD1236 to AD1344 
7 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 213.94   Sensitivity 0.23 
Interpretation: AD1352-67 
 
22850069 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 2 nedre hanebånd DS 2643 pr 23 
Raw Ring-width QUSP data of 84 years length 
Dated AD1203 to AD1286 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 162.90   Sensitivity 0.24 
Interpretation: after AD1302 
 
22850079 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 2 fra vest krydsbånd S DS 2976 pr 3 skive 
Raw Ring-width QUSP data of 73 years length 
Undated; relative dates - 1 to 73 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 113.10   Sensitivity 0.25 
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22850089 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 3 fra vest krydsbånd N DS 2977 pr 4 skive 
Raw Ring-width QUSP data of 63 years length 
Dated AD1370 to AD1432 
6 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 101.14   Sensitivity 0.25 
Interpretation: AD1441-56 
 
22850099 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 3 fra vest krydsbånd N DS 3000 pr 87/12 
skive 
Raw Ring-width QUSP data of 53 years length 
Undated; relative dates - 1 to 53 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 123.30   Sensitivity 0.20 
 
22850109 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 4 fra vest spær N  DS 2574 pr 1 + 
Raw Ring-width QUSP data of 80 years length 
Dated AD1268 to AD1347 
12 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 244.56   Sensitivity 0.20 
Interpretation: AD1347? 
 
22850119 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 4 spær S D2638 pr 10 
Raw Ring-width QUSP data of 65 years length 
Dated AD1255 to AD1319 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 144.62   Sensitivity 0.27 
Interpretation: after AD1335 
 
22850129 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 5 spær N DS 2591 pr 20 løs klods 
Raw Ring-width QUSP data of 145 years length 
Dated AD1541 to AD1685 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 108.19   Sensitivity 0.16 
Interpretation: after AD1701 
 
22850139 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 5 spær S DS 2642 
Raw Ring-width QUSP data of 68 years length 
Dated AD1268 to AD1335 
4 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 177.16   Sensitivity 0.19 
Interpretation: AD1346-61 
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22850149 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 7 bindbjælke rep DS 2590 klods pr 19 
Raw Ring-width QUSP data of 144 years length 
Dated AD1613 to AD1756 
25 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 69.78   Sensitivity 0.14 
Interpretation: AD1756? 
 
22850159 
A6694 Søborg kirke kor spærfag 7 spær S DS 2644 pr 2 
Raw Ring-width QUSP data of 101 years length 
Dated AD1245 to AD1345 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 150.27   Sensitivity 0.20 
Interpretation: after AD1360 
 
22850169 
A6694 Søborg kirke skib spærfag 5 bindbjælke DS 2978 
Raw Ring-width QUSP data of 106 years length 
Dated AD1242 to AD1347 
13 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 182.66   Sensitivity 0.18 
Interpretation: AD1349-64 
 
 

Prøver indsamlet i 2024 
 
22851019 
A6694 Søborg kirke - skib - 2. bindbjælke fra vest 
Raw Ring-width QUSP data of 92 years length 
Dated AD1249 to AD1340 
12 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 193.10   Sensitivity 0.19 
Interpretation: AD1343-58 
 
22851029 
A6694 Søborg kirke - skib - 3. spærstiver fra øst - sydside 
Raw Ring-width QUSP data of 71 years length 
Dated AD1261 to AD1331 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 211.76   Sensitivity 0.23 
Interpretation: after AD1347 
 
22851039 
A6694 Søborg kirke - skib - 8. spærstiver fra øst - Nordside 
Raw Ring-width QUSP data of 68 years length 
Dated AD1236 to AD1303 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 218.12   Sensitivity 0.20 
Interpretation: after AD1319 
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22851049 
A6694 Søborg kirke - skib - 2. bindbjælke fra vest 
Raw Ring-width QUSP data of 76 years length 
Dated AD1229 to AD1304 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 221.83   Sensitivity 0.22 
Interpretation: after AD1320 
 
22852019 
A6694 Søborg kirke - tårn - 4. bjælke fra nord - øvre hell. 
Raw Ring-width QUSP data of 68 years length 
Dated AD1436 to AD1503 
9 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 186.29   Sensitivity 0.25 
Interpretation: AD1509-24 
 
22852029 
A6694 Søborg kirke - tårn - 8. bjælke fra nord - øvre hell. 
Raw Ring-width QUSP data of 60 years length 
Dated AD1423 to AD1482 
6 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 187.95   Sensitivity 0.24 
Interpretation: AD1491-1506 
 
22853019 
A6694 Søborg kirke - klokkestol - skråstiver syd 
Raw Ring-width QUSP data of 59 years length 
Dated AD1566 to AD1624 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 212.86   Sensitivity 0.22 
Interpretation: after AD1640 
 
22853029 
A6694 Søborg kirke - klokkestol - Skråstiver Nord 
Raw Ring-width QUSP data of 104 years length 
Dated AD1557 to AD1660 
9 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 182.56   Sensitivity 0.19 
Interpretation: AD1666-81 
 
22854019 
A6694 Søborg kirke - kor - 3. spær fra vest - nordside 
Raw Ring-width QUSP data of 75 years length 
Dated AD1257 to AD1331 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 154.83   Sensitivity 0.20 
Interpretation: after AD1347 
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22854029 
A6694 Søborg kirke - kor - 5. spær fra vest - sydside 
Raw Ring-width QUSP data of 52 years length 
Dated AD1285 to AD1336 
6 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 137.38   Sensitivity 0.17 
Interpretation: AD1345-60 
 
22854039 
A6694 Søborg kirke - kor - 1. spær fra vest - sydside 
Raw Ring-width QUSP data of 88 years length 
Dated AD1253 to AD1340 
3 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 196.65   Sensitivity 0.22 
Interpretation: AD1352-67 
 
 
22855019 
A6694 Søborg kirke dør - skib/tårn - overligger 
Raw Ring-width QUSP data of 196 years length 
Dated AD1086 to AD1281 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 60.89   Sensitivity 0.20 
Interpretation: after AD1297 
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