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Der er undersøgt en blindramme (Bc180,d) og en pryd- og blindramme 

(B.4678). 

Præparation af overfladen er foretaget ved hjælp af sandpapir og barberblad. 

Prøvetagning er foretaget ved hjælp af barberblad eller skalpel. 

 

Undersøgelsen viser, at pryd- og blindrammer er lavet af ædelgran (Abies sp.). 

Ædelgran-slægten (Abies) rummer ca. 50 arter, som er udbredt på 

den nordlige halvkugle. I det centrale Kina findes der f.eks. Abies chensiensis, 

Abies fargesii, Abies recurvata og Abies squamata. Det nordøstlige Kina, Korea 

og Amur-regionen i Rusland er hjemsted for Abies nephrolepis, Abies 

holophylla, Abies koreana og Abies nephrolepis. 

 

Undersøgelsen viser, at de anvendte dyvler er lavet af bambus 

(Bambusoideae). 

Bambus (Bambusoideae) er en samlebetegnelse for forveddede græsser fra 

subtropiske og tropiske egne og dermed teknisk set græs. Den omfatter ca. 

1.000 arter, som er inddelt i ca. 90 slægter. Bambus har hjemme i 

de tropiske fugtige områder i Østasien. 

 

 

 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Nordlige_halvkugle
https://da.wikipedia.org/wiki/Art
https://da.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A6gt_(biologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Tropisk
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B.4678, pryd- og blindramme. Prøvetagning på bagsiden. 

 

 

Bc180,d. Prøvetagning og præparation på bagsiden. 

 

Prøvetagning til 
vedbestemmelse 
med barberblad. 

Præparation af 
overflade med 
sandpapir 
.vedbestemmel
se. 

Prøvetagning til 
vedbestemmelse 
med skalpel. 
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Hjørne af Bc180,d med tværsnit af ædelgran (Abies sp.). 

 

 
 

 
Ædelgran (Abies sp.). Mikroskopisk radialsnit af prøver fra de forskellige 

rammer, som viser taxodioide krydsfeltporer (de små runde strukturer) 

mellem længdegående og tværgående celler i marvstrålerne. 
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Tværsnit af tre forskellige bambus-dyvler.  
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Henvisninger og links: 
 

SCHWEINGRUBER, F. H., Anatomie europäischer Hölzer. Ein Atlas zur 

Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer. Verlag 

Paul Haupt, Bern und Stuttgart, 1990. 

 

Bambus (Bambusoideae): 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bambus 

https://stock.adobe.com/images/bambus-querschnitt/181950214 

https://www.researchgate.net/publication/331960255_Assessing_the_structu

ral_response_of_a_mortar_infilled_steel_eyebolt_bamboo_connection_unde

r_bending_and_cyclic_loads/figures 

 

Ædelgran (Abies sp.): 

https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%86delgran-sl%C3%A6gten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tannen 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

De undersøgte rammer er leveret tilbage til Bygning og Inventar, 

Nationalmuseet. 
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