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Odense amt 

 
Nr. Åby Kirke 

08.07.15 Nørre-Åby sogn, Vends Herred 

Undersøgelse af tømmer fra kirke 

Koordinater: Ø: 9.8914009999 

 N:  55.456494 

Formål: Datering og opbygning af grundkurve. 

Indsendt af Redaktionen af Danmarks kirker ved Anders C. 

Christensen. 

Prøvetagning af Anders C. Christensen. 

Undersøgt af: Magnus Hjorth, Claudia Baittinger & Niels Bonde 

Rapport udarbejdet: marts 2025 

NNU j.nr. A9952  

 

Nr. Åby Kirke 

I alt er fem prøver af egetræ (Quercus sp.) undersøgt.  

Ingen af prøverne kunne dateres, grundet for få 

sammenhængende årringe.  

Prøverne er udtaget som boreprøver. 

Der er ikke konstateret ”Waldkante” (træets sidst dannede årring) 

eller splintved på nogle prøver. 

Antal årringe i prøverne varierer mellem 17 og 52. 

 

 
Publicering: 

Medmindre andet er aftalt, kan resultatet frit anvendes med henvisning til 

NNU-rapport 15, 2025 af Magnus Hjorth et al. Kontakt evt. laboratoriet for 

hjælp og yderligere oplysninger (dendro@natmus.dk). 

Rapporten kan downloades fra hjemmesiden: 

https://natmus.dk/organisation/forskning-samling-og-

bevaring/miljoearkaeologi-

materialeforskning/dendrokronologi/dendrokronologisk-rapportoversigt/ 

 

https://natmus.dk/organisation/forskning-samling-og-bevaring/miljoearkaeologi-materialeforskning/dendrokronologi/dendrokronologisk-rapportoversigt/
https://natmus.dk/organisation/forskning-samling-og-bevaring/miljoearkaeologi-materialeforskning/dendrokronologi/dendrokronologisk-rapportoversigt/
https://natmus.dk/organisation/forskning-samling-og-bevaring/miljoearkaeologi-materialeforskning/dendrokronologi/dendrokronologisk-rapportoversigt/
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A9952 Katalog Nr. Åby Kirke, Odense amt 
 
4176002a 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 2 
Raw Ring-width QUSP data of 17 years length 
Undated; relative dates - 1 to 17 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 214.59   Sensitivity 0.41 
 
4176002b 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 2 
Raw Ring-width QUSP data of 29 years length 
Undated; relative dates - 1 to 29 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 164.62   Sensitivity 0.39 
 
4176003a 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 3 
Raw Ring-width QUSP data of 35 years length 
Undated; relative dates - 1 to 35 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 275.54   Sensitivity 0.23 
 
4176003b 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 3 
Raw Ring-width QUSP data of 45 years length 
Undated; relative dates - 1 to 45 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 112.96   Sensitivity 0.25 
 
4176004a 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 4 
Raw Ring-width QUSP data of 36 years length 
Undated; relative dates - 1 to 36 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 145.00   Sensitivity 0.28 
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4176004b 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 4 
Raw Ring-width QUSP data of 52 years length 
Undated; relative dates - 1 to 52 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 87.83   Sensitivity 0.21 
 
4176005a 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 5 
Raw Ring-width QUSP data of 28 years length 
Undated; relative dates - 1 to 28 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 146.43   Sensitivity 0.39 
 
4176005b 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 5 
Raw Ring-width QUSP data of 31 years length 
Undated; relative dates - 1 to 31 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 206.97   Sensitivity 0.30 
 
41760019 
Title : A9952 Nr. Åby Kirke - Tårn. Pr. 1 
Raw Ring-width QUSP data of 30 years length 
Undated; relative dates - 1 to 30 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 507.03   Sensitivity 0.20 
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Generelt om dendrokronologiske undersøgelser på Nationalmuseet 
 
Nationalmuseet har udført dendrokronologiske undersøgelser i Skandinavien 
siden 1970, og medarbejderne ved det dendrokronologiske laboratorium har 
kompetencer i analyser af egetræ (Quercus sp.) og fyrretræ (Pinus sylvestris). 
Undersøgelserne afsluttes normalt med en rapport. 
 
 Rapporten omfatter alle undersøgte prøver (daterede og udaterede) 
i det givne projekt. Der gives en summarisk redegørelse, efterfulgt af en kort 
karakteristik af hver enkelt prøve.  
 Ved daterede prøver oplyses den periode, som de bevarede årringe 
dækker, udtrykt ved de kalenderår, hvor den ældste og den yngste bevarede 
årring er dannet, samt det estimerede fældningstidspunkt for træet, hvorfra 
prøven stammer. 
 Hvis der er bark bevaret på prøven, eller hvis det er muligt, at fastslå 
om ’barkringen’ (engelsk: Waney edge; tysk: Waldkante) er bevaret, er det 
desuden angivet, om træet er fældet om vinteren eller om sommeren. 
Barkringen er den sidst dannede årring i træets levetid og ligger umiddelbart 
under barken. Ved vinterfældning er barkringen færdigdannet, og træet må 
være fældet uden for vækstsæsonen, dvs. i oktober-april, mens 
sommerfældning angiver, at barkringen ikke er færdigdannet, og at træet er 
fældet i vækstsæsonen (maj-september).  
 
Datering?   fældningstidspunkt - anvendelsestidspunkt 
 
 En dendrokronologisk dateringsundersøgelse giver oplysning om i 
hvilke kalenderår de bevarede årringe i træstykkerne er dannet, samt hvornår 
træet, som de(n) undersøgte prøve(r) stammer fra, er fældet. Alle 
undersøgelser viser, at under normale omstændigheder er træet anvendt kort 
tid efter fældningen.  
 Det er f.eks. muligt at sammenligne dendrokronologiske og 
kulturhistoriske (skriftlige kilder, inskriptioner o.l.) dateringer. Ofte viser det 
sig, at fældningsår er sammenfaldende med anvendelsesår. 
 Spørgsmålet om lagring kan også besvares ud fra iagttagelser på de 
bevarede træstykker. Ved lagring af træ er det vigtigt at få fjernet bark og den 
yderste bløde del (splinten), som er udsat for insekt- og rådangreb. Findes der 
derfor bark og intakt splintved på jordgravede stolper o.l., tyder det på, at de 
ikke har ligget længe, før de blev anvendt. Desuden kan der, som følge af 
skrumpning under tørringen, opstå radiale sprækker (tørkeridser) i nyfældet 
træ, hvis det lagres i længere tid (5-10 år). Når træet derefter graves ned, 
fyldes disse sprækker med jord, hvorved de bliver let genkendelige, når træet 
senere undersøges. Mangler de, er det tegn på, at tømmeret er nedgravet i 
’frisk’ tilstand. 
 En del formforandringer, som først kan være indtruffet efter træets 
forarbejdning, viser, at tømmeret er bearbejdet i saftfrisk tilstand. F.eks. det 
rombiske tørkesvind i tværsnittet ved kvarttømmer, som oprindelig var 
fremstillet retvinklet. Dette kan ofte iagttages ved tømmer i 
tagkonstruktioner. 
 



   

 
 
 
 Træ lader sig nemmest bearbejde med håndværktøj (økser, kiler 
mm) i frisk tilstand. Efter flere års udtørring bliver træet/tømmeret så hårdt, 
at der ofte må maskindrevet værktøj til for at skære det igennem. Gennem 
hele vores forhistorie var kiler, skovøksen, bredbilen, stødøksen og skarøksen 
tømrerens vigtigste arbejdsredskaber. Værktøjsspor fra disse redskaber viser 
tydeligt, at træet er bearbejdet kort tid efter fældningen. For fortidens 
håndværkere har det ikke været et spørgsmål om at bruge vellagret tømmer, 
men at få træ, som specielt var velegnet til den opgave, de stod over for. 
 
Antal prøver 
 
 En datering af én enkelt prøve giver ikke en sikker datering af et helt 
bygningsværk (det være sig kirke, hus, borg, bro, skib o.l.). Der kan være tale 
om genbrug, reparation etc. Har man derimod mange prøver fra den samme 
konstruktion, hvor den dendrokronologiske undersøgelse viser, at de har 
samme fældningstidspunkt, er der stor sandsynlighed for, at træerne er 
fældet ad hoc og anvendt med det samme. Desuden er der mulighed for at 
tage hensyn til eventuelt genbrug af tømmer, reparationer, byggefaser og 
lignende. Hvis det er muligt at beregne en plads- eller objektkronologi, er det i 
heldige tilfælde muligt at angive proveniensen, det vil sige, hvor træerne, som 
de undersøgte prøver stammer fra, har vokset (dendroproveniens). Dette har 
især betydning ved importeret tømmer eller tømmer fra skibsvrag eller andre 
transportable objekter. 
 
Beregning af fældningstidspunkt 
 
 Muligheden for at opnå en præcis angivelse af fældningstidspunktet 
afhænger af, om der er bark eller splintved bevaret på prøverne.  
 Splintveddet findes lige under barken og omfatter træets 
sidstdannede årringe. Hvis der er bark eller barkkant til stede, betyder det, at 
barkringen er bevaret, og fældningstidspunktet kan derfor angives præcist. Er 
kun en del af splintveddet bevaret på prøven, kan fældningstidspunktet 
beregnes med rimelig nøjagtighed, idet det manglende antal årringe i 
splintveddet kan beregnes i de fleste tilfælde. Kan overgangen mellem kerne- 
og splintved konstateres, er det muligt at angive et omtrentligt tidspunkt, 
hvor fældningstidspunktet vil ligge, selvom intet af splintveddet er bevaret. 
Endelig kan både splintveddet og en del af kerneveddet mangle. I dette 
tilfælde er det kun muligt at angive det tidligst mulige fældningstidspunkt 
(terminus post quem).  
 Til beregning af fældningstidspunktet anvendes en "splintstatistik" 
udarbejdet på grundlag af empiriske undersøgelser.  
 
Publicering 
 
 Medmindre andet er aftalt, kan resultatet frit anvendes med 
henvisning til denne rapport. Kontakt evt. laboratoriet for hjælp og yderligere 
oplysninger (dendro@natmus.dk). 
Rapporten kan downloades fra Nationalmuseets hjemmeside under 
’Dendrokronologisk rapportoversigt’. 
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