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Jørgensen, Nationalmuseet og Jonas Ogdal Jensen, Moesgård 
Museum. 
 
NNU j. nr.: A9955, juni 2025 

 
Resultatet kan frit anvendes ved henvisning til denne rapport. Kontakt evt. 
laboratoriet for yderligere oplysninger mm. Rapporten kan endvidere lastes 
ned fra Nationalmuseets hjemmeside under Dendrokronologi,  
 

En del af prøverne er tidligere undersøgt af 
’Trædateringslaboratoriet Wormianum’ ved Moesgård Museum, 
og der foreligger to rapporter for disse undersøgelser fra 2004 og 
2008 (Nationalmuseet, Antikvarisk-Topografisk Arkiv). 
 
I nærværende undersøgelse er disse prøver inddraget sammen 
med nye prøver indsamlet 2024. 
 
I alt er 47 prøver af egetræ gennemgået/undersøgt. Alle på nær 
én er udtaget som borekerner. 25 prøver er udtaget af 
’Trædateringslaboratoriet Wormianum’, hvoraf 23 er undersøgt. 
22 er udtaget af medarbejder ved Nationalmuseet, ’Danmarks 
kirker’, hvoraf 16 er undersøgt.  
 
I alt er der undersøgt 39 prøver. 37 prøver er dateret.  
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Prøver udtaget fra tagkonstruktionen over kirkens 
kor 
 

11 prøver af egetræ (Quercus sp.) undersøgt. Alle udtaget som 

boreprøver. 10 prøver er dateret. Ifølge indsender er fire prøver 

udtaget i overgang mellem kerne- og splintved. 

Ni prøver stammer fra træer, der er fældet omkring AD1390. Én 

prøve stammer fra et træ, der er fældet omkring AD1500. Se 

dateringsdiagram og katalog. 

 

 

Prøver udtaget fra tagkonstruktionen over 
’udvidelse’ af kirkens kor 
 

Seks prøver af egetræ (Quercus sp.) undersøgt. Alle udtaget som 

boreprøver. Alle prøver er dateret. Ifølge indsender er fire prøver 

udtaget i overgang mellem kerne- og splintved. Fem prøver har 

splintved bevaret, heraf to prøver med Waldkante (træets sidst 

dannede årring) bevaret. Prøverne stammer fra træer, der er 

fældet ca. AD1450. Se dateringsdiagram og katalog. 

 

 

Prøver udtaget fra tagkonstruktionen over kirkens 
skib 
 

12 prøver af egetræ (Quercus sp.) undersøgt. Alle udtaget som 

boreprøver. 11 prøver er dateret. Ifølge indsender er otteprøver 

udtaget i overgang mellem kerne- og splintved. Tre prøver har 

Waldkante bevaret.  

Ti prøver stammer fra træer, der er fældet omkring AD1400. 

Én prøve stammer fra et træ, der er fældet omkring AD1700. 

Se dateringsdiagram og katalog. 

 

Prøver udtaget fra tagkonstruktionen i kirkens tårn 
 

Fire prøver af egetræ (Quercus sp.) undersøgt. Alle udtaget som 

boreprøver. Alle dateret. To prøver har formentlig splintved og 

Waldkante bevaret. 

Prøverne stammer fra træer, der er fældet omkring AD1490. 

Se dateringsdiagram og katalog. 
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Prøver udtaget fra kirkens klokkestol 
 

Fem prøver af egetræ (Quercus sp.) undersøgt. Alle udtaget som 

boreprøver. Alle dateret. Alle prøver har splintved bevaret, hvoraf 

to formentlig med Waldkante. 

Én prøve stammer fra et træ, der er fældet i slutningen af 1400-

tallet (AD1485-1500). Fire prøver stammer fra træer, der er 

fældet ca. AD1770. 

Se dateringsdiagram og katalog. 

 

Rest af (formentlig) gammel altertavle 

 

Ét stykke dekoreret egetræsbræt, formentlig spejlkløvet / radialt 

udskåret. 

Årringskurven passer ind på såkaldte ’kunstkronologier’, hvor 

tømmeret sandsynligvis stammer fra det Baltiske område 

(nuværende Polen eller Litauen). Brættet stammer fra et træ, der 

er fældet ca. AD1475. 

Se dateringsdiagram og katalog. 

 

 

 

For statistiske værdier / beskrivelse med mere vedrørende de 

enkelte prøver, se katalog. 
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Dateringsdiagram angiver årringskurvens indplacering på en tidsskala. Et 

rektangel repræsenterer årringskurven. Den røde signatur er en tolkning, der 

angiver det beregnede fældningstidspunkt for træerne, som de daterede prøve 

stammer fra. 
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bygningsdel

kalenderår

Udby kirke, Fyn

AD1550AD1350 AD1750

Altertavle 4UDB0159 AD1463-74

Klokkestol 41780229 AD1485-1500
41780219 AD1768-83

4UDB0219 AD1762-77

41780209 AD1760
4UDB0209 AD1768

Kor 4UDB0019 after AD1365
41780199 AD1370-85?
41780179 AD1373-88?
41780139 AD1376-91?

4UDB0029 after AD1376
41780149 AD1377-92?
41780159 after AD1379
4UDB0049 after AD1388
4UDB0059 after AD1391

41780169 AD1490-1505

Korudvidelse 41780109 AD1451-66?
4UDB0119 AD1449-64

4UDB0069 AD1448-63

4UDB0109 AD1448-63

4UDB0089 AD1448
4UDB0079 AD1448

Skib 4UDB0299 after AD1387

4UDB0139 AD1381-96

41780079 AD1392-1407?

41780099 AD1393-1408?

4UDB0149 AD1384-99

41780069 AD1396-1411?

4UDB0289 AD1397-1412?

41780029 AD1398-1413?

41780039 after AD1398
4UDB0269 after AD1400

4UDB0129 AD1695-1710

Tårn 4UDB0179 after AD1468
4UDB0189 after AD1479

4UDB0169 AD1489?
4UDB0199 AD1489?

ca. AD1490

ca. AD1400

ca. AD1450

ca. AD1390

ca. AD1770
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Der er beregnet en middelkurve (4178X011) af årringskurver fra 

12 prøver udtaget fra kirkens skib og kor. 

 
Mean sequence - 4178X011 
Dated AD1298 to AD1385 
 
Contains the following files 

A9955 Udby kirke\skib\4UDB0269.d dated AD1298 to AD1385 

A9955 Udby kirke\skib\4UDB0289.d dated AD1311 to AD1382 

A9955 Udby kirke\skib\4UDB0299.d dated AD1310 to AD1372 

A9955 Udby kirke\kor\4UDB0019.d dated AD1316 to AD1350 

A9955 Udby kirke\kor\4UDB0029.d dated AD1308 to AD1361 

A9955 Udby kirke\kor\4UDB0049.d dated AD1316 to AD1373 

A9955 Udby kirke\kor\4UDB0059.d dated AD1316 to AD1376 

A9955 Udby kirke\kor\41780139.d dated AD1318 to AD1361 

A9955 Udby kirke\kor\41780149.d dated AD1315 to AD1362 

A9955 Udby kirke\kor\41780159.d dated AD1338 to AD1363 

A9955 Udby kirke\kor\41780179.d dated AD1325 to AD1358 

A9955 Udby kirke\kor\41780199.d dated AD1315 to AD1355 

 

 

Kryds-datering absolut 

Årringskurverne er søgt dateret ved hjælp af relevante grund - og 
referancekurver for egetræ fra Danmark. 
(se tabel) 
 

 

kurver  - 4178X011  

     

-        start dates AD1298  

-        dates end AD1385  

     

4077M005 AD1205 AD1400 6.08 Nyborg slot 

SydOest3 AD452 AD1596 3.75 Sydsjælland + øer 

9i456782 109BC AD1986 4.98 Danmark west 

DM100003 AD436 AD1968 3.51 Slesvig-Holsten 

 
Tabel: Absolut datering. t-værdier for kryds-datering med grund- og referencekurver. 
 For t-værdier se Baillie & Pilcher, 1973. 

 
Anvendt splintstatistik for egetræ 20 [-5; +10 
 
For t-værdi:  
Baillie, M.G.L. & J.R.Pilcher, 1973: A simple cross-dating program for tree-ring 
research. Tree-Ring Bulletin 33, pp. 7-14.  
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Katalog over undersøgte prøver 

 

A9955 Udby kirke 
 

Prøver, som er indsamlet i 2004 og 2008 

 
4UDB0019.d  

A9955 Udby Kirke kor WM2024A sydspær i 4. spærsæt fra Ø 

Raw Ring-width QUSP data of 35 years length 

Dated AD1316 to AD1350 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 462.31   Sensitivity 0.28 

Interpretation: after AD1365 

 

4UDB0029.d  

A9955 Udby Kirke kor WM2024B nordspær i 4. spærsæt fra Ø 

Raw Ring-width QUSP data of 54 years length 

Dated AD1308 to AD1361 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 371.07   Sensitivity 0.26 

Interpretation: after AD1376 

 

4UDB0039.d  

A9955 Udby Kirke kor WM2024C nordenden af bjælke i 4. spærsæt fra 
Ø 

Raw Ring-width QUSP data of 32 years length 

Undated; relative dates - 1 to 32 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 296.56   Sensitivity 0.28 

 

4UDB0049.d  

A9955 Udby Kirke kor WM2024D nordspær i 6. spærsæt fra Ø 

Raw Ring-width QUSP data of 58 years length 

Dated AD1316 to AD1373 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 210.66   Sensitivity 0.28 

Interpretation: after AD1388 

 

4UDB0059.d  

A9955 Udby Kirke kor WM2024E sydspær i 7. spærsæt fra Ø 

Raw Ring-width QUSP data of 61 years length 

Dated AD1316 to AD1376 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 213.61   Sensitivity 0.26 

Interpretation: after AD1391 
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4UDB0069.d  

A9955 Udby Kirke korudvidelse WM2024F sydspær i 2. spærsæt fra Ø 

Raw Ring-width QUSP data of 75 years length 

Dated AD1368 to AD1442 

9 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 203.24   Sensitivity 0.27 

Interpretation: AD1448-63 

 

4UDB0079.d  

A9955 Udby Kirke korudvidelse WM2024G sydspær i 1. spærsæt fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 77 years length 

Dated AD1372 to AD1448 

16 sapwood rings and bark surface 

Average ring width 178.26   Sensitivity 0.23 

Interpretation: AD1448/49 

 

4UDB0089.d  

A9955 Udby Kirke korudvidelse WM2024H sydspær i 3. spærsæt fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 47 years length 

Dated AD1402 to AD1448 

9 sapwood rings and bark surface 

Average ring width 302.68   Sensitivity 0.23 

Interpretation: AD1448/49 

 

4UDB0109.d  

A9955 Udby Kirke korudvidelse WM2024J nordenden af bjælke i 1. 
spærsæt fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 55 years length 

Dated AD1390 to AD1444 

11 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 326.36   Sensitivity 0.18 

Interpretation: AD1448-63 

 

4UDB0119.d  

A9955 Udby Kirke korudvidelse WM2024K nordenden af bjælke i 2. 
spærsæt fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 67 years length 

Dated AD1372 to AD1438 

4 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 246.96   Sensitivity 0.19 

Interpretation: AD1449-64 

 

4UDB0129.d  

A9955 Udby Kirke skib WM2024L sydspær i spærsæt over murværk 
mellem skib og kor 

Raw Ring-width QUSP data of 119 years length 

Dated AD1567 to AD1685 

5 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 141.68   Sensitivity 0.21 

Interpretation: AD1695-1710 
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4UDB0139.d  

A9955 Udby Kirke skib WM2024M nordspær i spærsæt over murværk 
mellem skib og ko 

Raw Ring-width QUSP data of 30 years length 

Dated AD1343 to AD1372 

6 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 377.93   Sensitivity 0.18 

Interpretation: AD1381-96 

 

4UDB0149.d  

A9955 Udby Kirke skib WM2024N Sydspær i spærsæt nr. 8 fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 75 years length 

Dated AD1306 to AD1380 

11 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 199.19   Sensitivity 0.27 

Interpretation: AD1384-99 

 

4UDB0159.d  

A9955 Udby Kirke WM2024O formentlig fra gl Altertavle 

Raw Ring-width QUSP data of 147 years length 

Dated AD1309 to AD1455 

1 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 114.49   Sensitivity 0.17 

Interpretation: AD1463-74 

 

 

4UDB0169.d  

A9955 Udby Kirke tårn WM2024P Sydlige ende af bjælke nr. 2 fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 126 years length 

Dated AD1364 to AD1489 

19 sapwood rings and possible bark surface 

Average ring width 141.67   Sensitivity 0.18 

Interpretation: AD1489? 

 

4UDB0179.d  

A9955 Udby Kirke tårn WM2024Q sydenden af bjælke nr. 3 fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 41 years length 

Dated AD1413 to AD1453 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 414.00   Sensitivity 0.19 

Interpretation: after AD1468 

 

4UDB0189.d  

A9955 Udby Kirke tårn WM2024R nordenden af bjælke nr. 4 fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 91 years length 

Dated AD1374 to AD1464 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 179.99   Sensitivity 0.23 

Interpretation:after AD1479 
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4UDB0199.d  

A9955 Udby Kirke tårn WM2024S sydenden af bjælke nr. 5 fra V 

Raw Ring-width QUSP data of 92 years length 

Dated AD1398 to AD1489 

19 sapwood rings and possible bark surface 

Average ring width 224.86   Sensitivity 0.24 

Interpretation: AD1489? 

 

4UDB0209.d  

A9955 Udby Kirke klokkestol WM2024T Yderste nordlige skråstiver 
under bjælke nr 

Raw Ring-width QUSP data of 81 years length 

Dated AD1688 to AD1768 

16 sapwood rings and bark surface 

Average ring width 233.19   Sensitivity 0.20 

Interpretation: AD1768/69 

 

4UDB0219.d  

A9955 Udby Kirke klokkestol WM2024U Yderste nordlige skråstiver 
under bjælke nr 

Raw Ring-width QUSP data of 92 years length 

Dated AD1668 to AD1759 

12 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 224.05   Sensitivity 0.23 

Interpretation: AD1762-77 

 

4UDB0269.d  

A9955 Udby Kirke skib WM2024AA12 Spær 15 fra øst. nordsiden 

Raw Ring-width QUSP data of 88 years length 

Dated AD1298 to AD1385 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 191.59   Sensitivity 0.27 

Interpretation: after AD1400 

 

4UDB0289.d  

A9955 Udby Kirke skib WM2024AB12 Spær 15 fra øst. sydsiden 

Raw Ring-width QUSP data of 72 years length 

Dated AD1311 to AD1382 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 157.08   Sensitivity 0.26 

Interpretation: AD1397-1412? 

 

4UDB0299.d  

A9955 Udby Kirke skib WM2024AC12 Spær 16 fra øst. nordsiden 

Raw Ring-width QUSP data of 63 years length 

Dated AD1310 to AD1372 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 189.25   Sensitivity 0.24 

Interpretation: after AD1387 
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Prøver, som er indsamlet i 2024 
 

41780019.d  

A9955 Udby Kirke Skib N 3 spær fra V pr. 1 

Raw Ring-width QUSP data of 65 years length 

Undated; relative dates - 1 to 65 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 130.74   Sensitivity 0.26 

 

41780029.d  

A9955 Udby Kirke Skib N 4 spær fra V pr. 2 

Raw Ring-width QUSP data of 51 years length 

Dated AD1333 to AD1383 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 211.88   Sensitivity 0.25 

Interpretation: AD1398-1413? 

 

41780039.d  

A9955 Udby Kirke Skib N 5 spær fra V  Pr. 3 

Raw Ring-width QUSP data of 39 years length 

Dated AD1344 to AD1382 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 221.00   Sensitivity 0.23 

Interpretation: after AD1398 

 

Prøve 4 – kasseret 

 

Prøve 5 - kasseret 

 

41780069.d  

A9955 Udby Kirke skib S 2 spær fra V pr. 6 

Raw Ring-width QUSP data of 48 years length 

Dated AD1334 to AD1381 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 346.04   Sensitivity 0.25 

Interpretation: AD1396-1411? 

 

41780079.d  

A9955 Udby kirke skib S 7 spær fra V  pr. 7 

Raw Ring-width QUSP data of 51 years length 

Dated AD1327 to AD1377 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 168.73   Sensitivity 0.26 

Interpretation: AD1392-1407? 

 

Prøve 8 - kasseret 
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41780099.d  

A9955 Udby kirke skib S 14 spær fra V  pr. 9 

Raw Ring-width QUSP data of 38 years length 

Dated AD1341 to AD1378 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 195.24   Sensitivity 0.30 

Interpretation: AD1393-1408? 

 

41780109.d  

A9955 Udby kirke korudvidelse N 2 spær fra Ø pr. 10 

Raw Ring-width QUSP data of 67 years length 

Dated AD1370 to AD1436 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 240.99   Sensitivity 0.25 

Interpretation: AD1451-66? 

 

Prøve 11 - kasseret 

 

Prøve 12 - kasseret 

 

41780139.d  

A9955 Udby kirke kor N 6 spær fra Ø pr. 13 

Raw Ring-width QUSP data of 44 years length 

Dated AD1318 to AD1361 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 209.23   Sensitivity 0.23 

Interpretation: AD1376-91? 

 

41780149.d  

A9955 Udby kirke kor N 8 spær fra Ø  pr. 14 

Raw Ring-width QUSP data of 48 years length 

Dated AD1315 to AD1362 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 246.04   Sensitivity 0.24 

Interpretation: AD1377-92? 

 

41780159.d  

A9955 Udby kirke kor N 9 spær fra Ø pr. 15 

Raw Ring-width QUSP data of 26 years length 

Dated AD1338 to AD1363 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 330.73   Sensitivity 0.27 

Interpretation: after AD1379 
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41780169.d  

A9955 Udby kirke kor N 10 spær fra Ø  pr. 16 

Raw Ring-width QUSP data of 60 years length 

Dated AD1416 to AD1475 

0 sapwood rings but h/s boundary present 

Average ring width 141.35   Sensitivity 0.22 

Interpretation: AD1490-1505 

 

41780179.d  

A9955 Udby kirke kor N 10 spær fra Ø  pr. 17 

Raw Ring-width QUSP data of 34 years length 

Dated AD1325 to AD1358 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 208.97   Sensitivity 0.34 

Interpretation: AD1373-88? 

 

Prøve 18 - kasseret 

 

41780199.d  

A9955 Udby kirke kor S 7 spær fra Ø  pr. 19 

Raw Ring-width QUSP data of 41 years length 

Dated AD1315 to AD1355 

0 sapwood rings but possible h/s boundary 

Average ring width 244.22   Sensitivity 0.31 

Interpretation: AD1370-85? 

 

41780209.d  

A9955 Udby kirke klokkestol ydre skråstiver SØ pr. 20 

Raw Ring-width QUSP data of 52 years length 

Dated AD1709 to AD1760 

10 sapwood rings and bark surface 

Average ring width 312.56   Sensitivity 0.37 

Interpretation: AD1760/61 

 

41780219.d  

A9955 Udby kirke klokkestol. ydre skråstiver S 2. fra Ø pr. 21 

Raw Ring-width QUSP data of 77 years length 

Dated AD1677 to AD1753 

0 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 221.27   Sensitivity 0.26 

Interpretation: AD1768-83 

 

41780229.d  

A9955 Udby kirke klokkestol indre skråstiver NV  Pr. 22 

Raw Ring-width QUSP data of 73 years length 

Dated AD1399 to AD1471 

1 sapwood rings and no bark surface 

Average ring width 215.27   Sensitivity 0.20 

Interpretation: AD1485-1500 



                          NNU Rapport 23 • 2025 
 

DK Skabelon (NyUdg) © MVE 2014 

a9955 udby kirke.cb2.docx - side 14 af 14 

Udskrift: 04-07-2025 10:25 

 

DENDROKRONOLOGISKE PRØVER FRA 

UDBY KIRKE, VENDS HERRED, ODENSE 

AMT. INDSAMLET AF ANDERS C. 

CHRISTENSEN 25/10 2024 

 

I alt 22 prøver fra skib, kor, korudvidelse og 

klokkestol. 

 

Skib, nordside, 3. spær fra vest. BIS 

Skib, nordside, 4. spær fra vest. BIS 

Skib, nordside, 5. spær fra vest.  

Skib, nordside, 8. spær fra vest.  

Skib, nordside, 10. spærstiver fra vest. BIS 

Skib, sydside, 2. spær fra vest. BIS 

Skib, sydside, 7. spær fra vest. BIS 

Skib, sydside, 10. spærstiver fra vest. BIS 

Skib, sydside, 14. spær fra vest. BIS 

Korudvidelse, nordside, 2. spær fra øst. BIS 

Korudvidelse, nordside, 3. spær fra øst. BIS 

Korudvidelse, nordside, 4. spærstiver fra øst. BIS 

Kor, nordside, 6. spær fra øst. BIS 

Kor, nordside, 8. spær fra øst. BIS 

Kor, nordside, 9. spær fra øst. BIS 

Kor, nordside, 10. spær fra øst. BIS 

Kor, sydside, 10. spær fra øst. BIS 

Kor, sydside, 7. spær fra øst. BIS 

Kor, sydside, 6. spær fra øst. BIS 

Klokkestol, ydre skråstiver i sydøst. BIbark 

Klokkestol, ydre skråstiver i syd, nr. 2 fra øst. BIS 

Klokkestol, indre skråstiver i nordvest. BIS 

 

 


