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Der er indsamlet materiale fra Føns Kirke to gange. Første gang i 2015 blev 21 

prøver indsendt af Hans Mikkelsen, hvoraf fem prøver blev undersøgt og dateret  

(Larsen 2016, NNU-rapport 17).  

I 2024 blev 30 prøver indsendt af Anders C. Christensen. Her blev 21 prøver 

undersøgt. De resterende 16 prøver fra 2015 blev også undersøgt. 

 

I alt har laboratoriet modtaget 51 prøver af egetræ (Quercus sp.). 

Laboratoriet har undersøgt 37 prøver og kasseret enkelte grundet for få årringe. 

29 prøver er dateret. 

 

Prøverne fra 2015 er udtaget som skiveprøver og prøverne fra 2024 som boreprøver. 

Der er ikke konstateret ”Waldkante” (træets sidst dannede årring) eller splintved i 

nogle af prøverne. 

 

Antal årringe i prøverne varierer mellem 24 og 153. 

 

Der er indsamlet prøver fra kirkens kor, skib, våbenhus og klokkestol. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dateringsdiagram som angiver årringskurvernes indplacering på en tidsskala. Hvert rektangel 

repræsenterer en årringskurve. Den røde signatur er en tolkning, der angiver det formodede 

fældningstidspunkt for træerne, som de daterede prøver stammer fra (se endvidere katalog). 
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Kirkedel

Kalender år

A9393 Føns Kirke

AD1450AD1150 AD1750

Klokkestol 41272309

Kor 41270079
4127219b
41272189
41272229
41272219
41270029
41270199

41270219
41270229
41270099
41272239

Skib 41272149
41272139
41272109
41272129
41272069
41272089

41272039
41270119
41270059
41270149
41270049
4127202b
41272079

41270039
41270239
41270139

Våbenhus 41270209

Blå: 2024 Prøver
Rød: 2015 Prøver

Efter ca. 1210 AD

Efter ca. 1695 AD

Efter ca. 1505 AD
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Tolkning: De daterede prøver fordeler sig over tre perioder.  

De ældste prøver stammer fra Kirkens skib og skal dateres, efter tillæg af årringe fra 

det manglende splintved, til efter ca. 1210 AD. Yderligere prøver fra Kirkens skib, kor 

og klokkestol skal dateres til efter ca. 1505 AD. Våbenhuset dateres til Kirkens 

yngste fase fra efter ca. 1695 AD. 

 

Der er lavet fire middelkurver for Føns Kirke. 
 
41270m01  
Dated AD1575 to AD1676 
Contains the following files: 
41270039.d dated AD1575 to AD1641 
41270139.d dated AD1611 to AD1676 
41270209.d dated AD1605 to AD1676 
41270239.d dated AD1576 to AD1661 
 
41272m02 
Dated AD1036 to AD1194 
Contains the following files: 
41272069.d dated AD1044 to AD1181   
41272089.d dated AD1080 to AD1194   
41272109.d dated AD1040 to AD1178   
41272129.d dated AD1096 to AD1180   
41272139.d dated AD1059 to AD1153   
41272149.d dated AD1036 to AD1120  
 
41272m03  
Dated AD1327 to AD1424 
Contains the following files: 
4127219b.d dated AD1378 to AD1420   
41272189.d dated AD1327 to AD1420   
41272219.d dated AD1353 to AD1417   
41272229.d dated AD1392 to AD1424  
 
41270m04 
Dated AD1403 to AD1489 
Contains the following files: 
41270029.d dated AD1405 to AD1454   
41270099.d dated AD1410 to AD1489   
41270229.d dated AD1403 to AD1476  
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Kryds-datering absolut 

Årringskurverne er søgt dateret ved hjælp af relevante grund- og referencekurver for 
egetræ fra Danmark. 
 
For statistiske værdier / beskrivelse med mere vedrørende de enkelte prøver, 

se katalog. 

 
 
 
Tabel: Absolut datering. t-værdier for kryds-datering med grund- og 
referencekurver (PISY). 
 For t-værdier se Baillie & Pilcher, 1973. 

 
Splintstatistikker: 
Unge træer (lav egenalder, 30 - ca. 70 år): 15 [-5, +10] år. 
(anvendt her) 
Ældre træer (høj egenalder, fra ca. 70 år): 20 [-5, +10] år. 
(anvendt her) 
 
For t-værdi:  
Baillie, M.G.L. & J.R.Pilcher, 1973: A simple cross-dating 
program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33, pp. 7-14. 

Kurver - - 41270m01 41272m02 41272m03 42270m04  

        

-        start dates   1575 AD 1036 AD AD1327 AD1403  

-        dates end 1676 AD 1194 AD AD1424 AD1489  

Vest 
Danmark 01 

BC174 AD1996 5.03 8.79  8.35 Vest 
Danmark 

SydOest3 AD452 AD1596  5.06  5.04 Sydsjælland 
+ øer 

MECKWEST AD485 AD19888 4.93 6.68 3.62  Meckelburg 

4I000013 AD1341 AD1777 6.16    Middelkurve 
for Fyn 

4098m001 AD1000 AD1292  8.64   Bogense 
Kirke 

4168m001 AD1372 AD1458   3.70  Hillerslev 
Kirke 

4101m001 AD1362 AD1521    8.45 Assens 
Kirke 

41450m01 AD1387 AD1527    8.02 Allesø Kirke 

2x90001    6.60  4.07 Sjælland 
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A9393 Katalog Føns Kirke, Odense amt 
 
4127202b 
A9393 Føns Kirke - Skib 4. spær fra vest sydside Pr. 2 
Raw Ring-width QUSP data of 59 years length 
Dated AD1412 to AD1470 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 53.37   Sensitivity 0.24 
Interpretation after AD1486 
 
4127219b 
A9393 Føns Kirke - Kor 1. spær fra vest sydside Pr. 19 
Raw Ring-width QUSP data of 43 years length 
Dated AD1378 to AD1420 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 158.63   Sensitivity 0.18 
Interpretation after AD1436 
 
41270029 
A9393 Føns kirke kor syd. murrem tæt på spær 18 pr. 2 
Raw Ring-width QUSP data of 50 years length 
Dated AD1405 to AD1454 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 186.38   Sensitivity 0.23 
Interpretation after AD1470 
 
41270039 
A9393 Føns kirke skib nord. murrem mell. spær 2 og 3 pr 3 
Raw Ring-width QUSP data of 67 years length 
Dated AD1575 to AD1641 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 161.33   Sensitivity 0.29 
Interpretation after AD1657 
 
41270049 
A9393 Føns kirke skib syd. bundrem mell. spær 2 og 3 pr. 4 
Raw Ring-width QUSP data of 72 years length 
Dated AD1393 to AD1464 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 116.36   Sensitivity 0.23 
Interpretation after AD1480 
 
41270059 
A9393 Føns Kirke - fodklods på skibets sydside ved spær 1  Pr 5 
Raw Ring-width QUSP data of 107 years length 
Dated AD1334 to AD1440 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 98.54   Sensitivity 0.26 
Interpretation after AD1456 
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41270079 
A9393 Føns Kirke - fodklods på korets sydside ved spær 14  Pr 7 
Raw Ring-width QUSP data of 110 years length 
Dated AD1294 to AD1403 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 103.45   Sensitivity 0.29 
Interpretation after AD1419 
 
41270099 
A9393 Føns kirke kor nord. Murrem mell. spær 16 og 19 pr. 9 
Raw Ring-width QUSP data of 80 years length 
Dated AD1410 to AD1489 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 161.28   Sensitivity 0.22 
Interpretation after AD1505 
 
41270119 
A9393 Føns Kirke - spær 1 på skibets sydside Pr 11 
Raw Ring-width QUSP data of 101 years length 
Dated AD1338 to AD1438 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 102.56   Sensitivity 0.23 
Interpretation after AD1454 
 
41270139 
A9393 Føns Kirke skib nord. Spærfod ved spær 1. pr. 13 
Raw Ring-width QUSP data of 66 years length 
Dated AD1611 to AD1676 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 240.45   Sensitivity 0.26 
Interpretation after AD1692 
 
41270149 
A9393 Føns Kirke - fodklods på skibets nord side ved spær 2  Pr 14 
Raw Ring-width QUSP data of 118 years length 
Dated AD1326 to AD1443 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 158.59   Sensitivity 0.20 
Interpretation after AD1459 
41270199 
A9393 Føns Kirke kor. Fodklods nord spær 18. pr. 19 
Raw Ring-width QUSP data of 113 years length 
Dated AD1342 to AD1454 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 149.07   Sensitivity 0.19 
Interpretation after AD1470 
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41270209 
A9393 Føns kirke Våbenhus. vest fodklods ved spær 1 pr. 20 
Raw Ring-width QUSP data of 72 years length 
Dated AD1605 to AD1676 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 235.81   Sensitivity 0.26 
Interpretation after AD1692 
 
41270219 
A9393 Føns Kirke - fodklods ved korets sydside ved spær 15 Pr 21 
Raw Ring-width QUSP data of 142 years length 
Dated AD1334 to AD1475 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 144.30   Sensitivity 0.20 
Interpretation after AD1491 
 
41270229 
A9393 Føns kirke kor. syd murrem ved spær 19 pr. 22 
Raw Ring-width QUSP data of 74 years length 
Dated AD1403 to AD1476 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 211.30   Sensitivity 0.21 
Interpretation after AD1492 
 
41270239 
A9393 Føns kirke skib syd fodklods ved spær 3 pr. 23 
Raw Ring-width QUSP data of 86 years length 
Dated AD1576 to AD1661 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 278.05   Sensitivity 0.29 
Interpretation after AD1677 
 
41272039 
A9393 Føns Kirke - Skib 5. spær fra vest sydside Pr. 3 
Raw Ring-width QUSP data of 96 years length 
Dated AD1326 to AD1421 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 127.05   Sensitivity 0.13 
Interpretation after AD1437 
 
41272069 
A9393 Føns Kirke -  Skib 9. spær fra vest sydside  Pr. 6 
Raw Ring-width QUSP data of 138 years length 
Dated AD1044 to AD1181 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 107.42   Sensitivity 0.19 
Interpretation after AD1197 
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41272079 
A9393 Føns Kirke -  Skib 10. spær fra vest sydside Pr. 7 
Raw Ring-width QUSP data of 139 years length 
Dated AD1347 to AD1485 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 112.50   Sensitivity 0.16 
Interpretation after AD1501 
 
41272089 
A9393 Føns Kirke -  Skib 4. spær fra vest nordside Pr. 8 
Raw Ring-width QUSP data of 115 years length 
Dated AD1080 to AD1194 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 143.85   Sensitivity 0.16 
Interpretation after AD1209 
 
41272109 
A9393 Føns Kirke - Skib 6. spær fra vest nordside Pr. 10 
Raw Ring-width QUSP data of 139 years length 
Dated AD1040 to AD1178 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 107.93   Sensitivity 0.17 
Interpretation after AD1194 
 
41272129 
A9393 Føns Kirke - Skib 8. spær fra vest sydside Pr. 12 
Raw Ring-width QUSP data of 85 years length 
Dated AD1096 to AD1180 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 188.86   Sensitivity 0.20 
Interpretation after AD1196 
 
41272139 
A9393 Føns Kirke - Skib 11. spær fra vest sydside Pr. 13 
Raw Ring-width QUSP data of 95 years length 
Dated AD1059 to AD1153 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 129.31   Sensitivity 0.17 
Interpretation after AD1169 
 
41272149 
A9393 Føns Kirke - Skib 13. spær fra vest nordside Pr. 14 
Raw Ring-width QUSP data of 85 years length 
Dated AD1036 to AD1120 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 127.82   Sensitivity 0.18 
Interpretation after AD1136 
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41272189 
A9393 Føns Kirke - Kor 1. spær fra vest nordside Pr. 18 
Raw Ring-width QUSP data of 94 years length 
Dated AD1327 to AD1420 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 183.64   Sensitivity 0.17 
Interpretation after AD1436 
 
41272219 
A9393 Føns Kirke - Kor 2. spær fra vest nordside Pr. 21 
Raw Ring-width QUSP data of 65 years length 
Dated AD1353 to AD1417 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 233.03   Sensitivity 0.16 
Interpretation after AD1441 
 
41272229 
A9393 Føns Kirke - Kor 4. spær fra vest sydside Pr. 22 
Raw Ring-width QUSP data of 33 years length 
Dated AD1392 to AD1424 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 252.91   Sensitivity 0.22 
Interpretation after AD1440 
 
41272239 
A9393 Føns Kirke - Kor 5. spær fra vest sydside Pr 23 
Raw Ring-width QUSP data of 99 years length 
Dated AD1389 to AD1487 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 151.27   Sensitivity 0.28 
Interpretation after AD1505 
 
41272309 
A9393 Føns Kirke - Klokkestol skråstiver sydvest Pr. 30 
Raw Ring-width QUSP data of 36 years length 
Dated AD1419 to AD1454 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 243.47   Sensitivity 0.25 
Interpretation after AD1470 
 
41270019 
A9393 Føns kirke skib nord. Fodklods v. spær 7 pr. 1 
Raw Ring-width QUSP data of 82 years length 
Undated; relative dates - 0 to 81 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 270.17   Sensitivity 0.25 
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41270089 
A9393 Føns kirke Våbenhus vest. murrem på vestmur pr. 8 
Raw Ring-width QUSP data of 65 years length 
Undated; relative dates - 0 to 64 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 215.71   Sensitivity 0.21 
 
41270109 
A9393 Føns kirke skib stolpe spær 12 pr. 10 
Raw Ring-width QUSP data of 30 years length 
Undated; relative dates - 0 to 29 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 256.00   Sensitivity 0.17 
 
41270129 
A9393 Føns kirke skib syd. murrem mell. spær 4 og 6. pr. 12 
Raw Ring-width QUSP data of 153 years length 
Undated; relative dates - 0 to 152 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 142.29   Sensitivity 0.19 
 
41270159 
A9393 Føns Kirke våbenhus vest. Fodklods v. spær 3. pr. 15 
Raw Ring-width QUSP data of 32 years length 
Undated; relative dates - 26 to 57 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 282.84   Sensitivity 0.31 
 
41270169 
A9393 Føns Kirke kor. Fodklods nord spær 17 rep. pr. 16 
Raw Ring-width QUSP data of 145 years length 
Undated; relative dates - 1 to 145 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 98.32   Sensitivity 0.28 
 
41270179 
A9393 Føns Kirke våbenhus. Spærfod vest v. spær 1. pr. 17 
Raw Ring-width QUSP data of 57 years length 
Undated; relative dates - 1 to 57 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 229.40   Sensitivity 0.19 
 
41272099 
A9393 Føns Kirke - Skib 5. spær fra vest nordside Pr. 9 
Raw Ring-width QUSP data of 124 years length 
Undated; relative dates - 1 to 124 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 119.82   Sensitivity 0.19 
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41272119 
A9393 Føns Kirke - Skib 10. spærstiver fra vest sydside Pr. 11 
Raw Ring-width QUSP data of 36 years length 
Undated; relative dates - 1 to 36 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 416.78   Sensitivity 0.40 
 
41272169 
A9393 Føns Kirke - Kor 1. spærstiver fra vest nordside Pr. 16 
Raw Ring-width QUSP data of 24 years length 
Undated; relative dates - 1 to 24 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 312.71   Sensitivity 0.15 
 
41272249 
A9393 Føns Kirke - Kor 5. spær fra vest nordside Pr. 24 
Raw Ring-width QUSP data of 36 years length 
Undated; relative dates - 1 to 36 
1 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 157.56   Sensitivity 0.15 
 
41272289 
A9393 Føns Kirke - Klokkestol stolpe nord Pr. 28 
Raw Ring-width QUSP data of 41 years length 
Undated; relative dates - 1 to 41 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 250.63   Sensitivity 0.21 
 
41272299 
A9393 Føns Kirke - Klokkestol skråstiver syd Pr. 29 
Raw Ring-width QUSP data of 38 years length 
Undated; relative dates - 4 to 41 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 192.00   Sensitivity 0.28 
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DENDROKRONOLOGISKE PRØVER FRA 

FØNS KIRKE, VENDS HERRED, ODENSE 

AMT. INDSAMLET AF ANDERS C. 

CHRISTENSEN 24/1 2025 

 

I alt 30 prøver fra skib, kor, og klokkestol. 

 

1 4127201 Skib, 2. spær fra vest, sydside. BIS kasseret  

2 4127202 Skib, 4. spær fra vest, sydside. BIS   

3 4127203 Skib, 5. spær fra vest, sydside. BIS   

4 4127204 Skib, 3. spær fra vest, nordside. BIS kasseret  

5 4127205 Skib, 3. spær fra vest, sydside. BIS kasseret  

6 4127206 Skib, 9. spær fra vest, sydside. BIS   

7 4127207 Skib, 10. spær fra vest, sydside. BIS   

8 4127208 Skib, 4. spær fra vest, nordside. BIS   

9 4127209 Skib, 5. spær fra vest, nordside. BIS   

10 4127210 Skib, 6. spær fra vest, nordside.   

11 4127211 Skib, 10. spærstiver fra vest, sydside. BIS   

12 4127212 Skib, 8. spær fra vest, sydside. BIS   

13 4127213 Skib, 11. spær fra vest, sydside. BIS   

14 4127214 Skib, 13. spær fra vest, nordside.   

15 4127215 Skib, 12. spær fra vest, sydside. kasseret  

16 4127216 Kor, 1. spærstiver fra vest, nordside. BIS   

17 4127217 Kor, 2. spærstiver fra vest, nordside. BIS kasseret  

18 4127218 Kor, 1. spær fra vest, nordside. BIS   

19 4127219 Kor, 1. spær fra vest, sydside. BIS   

20 4127220 Kor, 2. spær fra vest, sydside. BIS kasseret  

21 4127221 Kor, 2. spær fra vest, nordside. BIS   

22 4127222 Kor, 4. spær fra vest, sydside. BIS   

23 4127223 Kor, 5. spær fra vest, sydside. BIS   

24 4127224 Kor, 5. spær fra vest, nordside. BIS   

25 4127225 Klokkestol, indre skråstiver, sydøst. BIS kasseret  

26 4127226 Klokkestol, indre skråstiver, nordøst. BIS kasseret  

27 4127227 Klokkestol, skråstiver, nordøst. BIS kasseret  

28 4127228 Klokkestol, stolpe, nord. BIS   

29 4127229 Klokkestol, skråstiver, syd. BIS   

30 4127230 Klokkestol, skråstiver, sydvest. BIS   
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Generelt om dendrokronologiske undersøgelser på Nationalmuseet 
 
Nationalmuseet har udført dendrokronologiske undersøgelser i Skandinavien 
siden 1970, og medarbejderne ved det dendrokronologiske laboratorium har 
kompetencer i analyser af egetræ (Quercus sp.) og fyrretræ (Pinus sylvestris). 
Undersøgelserne afsluttes normalt med en rapport. 
 
 Rapporten omfatter alle undersøgte prøver (daterede og udaterede) 
i det givne projekt. Der gives en summarisk redegørelse, efterfulgt af en kort 
karakteristik af hver enkelt prøve.  
 Ved daterede prøver oplyses den periode, som de bevarede årringe 
dækker, udtrykt ved de kalenderår, hvor den ældste og den yngste bevarede 
årring er dannet, samt det estimerede fældningstidspunkt for træet, hvorfra 
prøven stammer. 
 Hvis der er bark bevaret på prøven, eller hvis det er muligt, at fastslå 
om ’barkringen’ (engelsk: Waney edge; tysk: Waldkante) er bevaret, er det 
desuden angivet, om træet er fældet om vinteren eller om sommeren. 
Barkringen er den sidst dannede årring i træets levetid og ligger umiddelbart 
under barken. Ved vinterfældning er barkringen færdigdannet, og træet må 
være fældet uden for vækstsæsonen, dvs. i oktober-april, mens 
sommerfældning angiver, at barkringen ikke er færdigdannet, og at træet er 
fældet i vækstsæsonen (maj-september).  
 
Datering?   fældningstidspunkt - anvendelsestidspunkt 
 
 En dendrokronologisk dateringsundersøgelse giver oplysning om i 
hvilke kalenderår de bevarede årringe i træstykkerne er dannet, samt hvornår 
træet, som de(n) undersøgte prøve(r) stammer fra, er fældet. Alle 
undersøgelser viser, at under normale omstændigheder er træet anvendt kort 
tid efter fældningen.  
 Det er f.eks. muligt at sammenligne dendrokronologiske og 
kulturhistoriske (skriftlige kilder, inskriptioner o.l.) dateringer. Ofte viser det 
sig, at fældningsår er sammenfaldende med anvendelsesår. 
 Spørgsmålet om lagring kan også besvares ud fra iagttagelser på de 
bevarede træstykker. Ved lagring af træ er det vigtigt at få fjernet bark og den 
yderste bløde del (splinten), som er udsat for insekt- og rådangreb. Findes der 
derfor bark og intakt splintved på jordgravede stolper o.l., tyder det på, at de 
ikke har ligget længe, før de blev anvendt. Desuden kan der, som følge af 
skrumpning under tørringen, opstå radiale sprækker (tørkeridser) i nyfældet 
træ, hvis det lagres i længere tid (5-10 år). Når træet derefter graves ned, 
fyldes disse sprækker med jord, hvorved de bliver let genkendelige, når træet 
senere undersøges. Mangler de, er det tegn på, at tømmeret er nedgravet i 
’frisk’ tilstand. 
 En del formforandringer, som først kan være indtruffet efter træets 
forarbejdning, viser, at tømmeret er bearbejdet i saftfrisk tilstand. F.eks. det 
rombiske tørkesvind i tværsnittet ved kvarttømmer, som oprindelig var 
fremstillet retvinklet. Dette kan ofte iagttages ved tømmer i 
tagkonstruktioner. 
 



   

 
 
 
 Træ lader sig nemmest bearbejde med håndværktøj (økser, kiler 
mm) i frisk tilstand. Efter flere års udtørring bliver træet/tømmeret så hårdt, 
at der ofte må maskindrevet værktøj til for at skære det igennem. Gennem 
hele vores forhistorie var kiler, skovøksen, bredbilen, stødøksen og skarøksen 
tømrerens vigtigste arbejdsredskaber. Værktøjsspor fra disse redskaber viser 
tydeligt, at træet er bearbejdet kort tid efter fældningen. For fortidens 
håndværkere har det ikke været et spørgsmål om at bruge vellagret tømmer, 
men at få træ, som specielt var velegnet til den opgave, de stod over for. 
 
Antal prøver 
 
 En datering af én enkelt prøve giver ikke en sikker datering af et helt 
bygningsværk (det være sig kirke, hus, borg, bro, skib o.l.). Der kan være tale 
om genbrug, reparation etc. Har man derimod mange prøver fra den samme 
konstruktion, hvor den dendrokronologiske undersøgelse viser, at de har 
samme fældningstidspunkt, er der stor sandsynlighed for, at træerne er 
fældet ad hoc og anvendt med det samme. Desuden er der mulighed for at 
tage hensyn til eventuelt genbrug af tømmer, reparationer, byggefaser og 
lignende. Hvis det er muligt at beregne en plads- eller objektkronologi, er det i 
heldige tilfælde muligt at angive proveniensen, det vil sige, hvor træerne, som 
de undersøgte prøver stammer fra, har vokset (dendroproveniens). Dette har 
især betydning ved importeret tømmer eller tømmer fra skibsvrag eller andre 
transportable objekter. 
 
Beregning af fældningstidspunkt 
 
 Muligheden for at opnå en præcis angivelse af fældningstidspunktet 
afhænger af, om der er bark eller splintved bevaret på prøverne.  
 Splintveddet findes lige under barken og omfatter træets 
sidstdannede årringe. Hvis der er bark eller barkkant til stede, betyder det, at 
barkringen er bevaret, og fældningstidspunktet kan derfor angives præcist. Er 
kun en del af splintveddet bevaret på prøven, kan fældningstidspunktet 
beregnes med rimelig nøjagtighed, idet det manglende antal årringe i 
splintveddet kan beregnes i de fleste tilfælde. Kan overgangen mellem kerne- 
og splintved konstateres, er det muligt at angive et omtrentligt tidspunkt, 
hvor fældningstidspunktet vil ligge, selvom intet af splintveddet er bevaret. 
Endelig kan både splintveddet og en del af kerneveddet mangle. I dette 
tilfælde er det kun muligt at angive det tidligst mulige fældningstidspunkt 
(terminus post quem).  
 Til beregning af fældningstidspunktet anvendes en "splintstatistik" 
udarbejdet på grundlag af empiriske undersøgelser.  
 
Publicering 
 
 Medmindre andet er aftalt, kan resultatet frit anvendes med 
henvisning til denne rapport. Kontakt evt. laboratoriet for hjælp og yderligere 
oplysninger (dendro@natmus.dk). 
Rapporten kan downloades fra Nationalmuseets hjemmeside under 
’Dendrokronologisk rapportoversigt’. 
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